hebo vinyl

Einfach guter Boden.

Verlegeanleitung hebo Vinyl Budget 30

Einsatzbereich

Vinyl Budget 30 ist ein
strapazierfahiger,pflegeleichter und  dekorativer
Bodenbelag fiir den privaten und leicht gewerblichen
Einsatz. Aufgrund der geringen Aufbauhdhe eignet er
sich fur den Neubau und die Renovierung. Das
Produkt kann in Rdumen mit erhodhter Luftfeuchte wie
Bad, Kiiche oder Keller verlegt werden.

Diese  Vinylbéden sind fir Warmwasser-
FuRbodenheizungen gemall DIN EN 1264 Teil 3
geeignet. Eine elektrische Fullbodenheizung ist nicht
zulassig.

Wie wird der Boden verlegt?

In R&umen ohne starke Sonneneinstrahlung kann bis
zu einer Ladnge von 20 m kann der Boden
schwimmend, ohne zusatzliche Dehnungsfugen,
verlegt werden. Der Boden ist bereits werkseitig mit
einer hochwertigen Trittschallddmmung versehen.
Die Verwendung von weiteren Trittschallunterlagen
ist nicht gestattet und fiihrt zum Ausschluss der
Gewahrleistung. Der Boden wird direkt auf die zuvor
ausgelegte PE-Folie (Polyethylen-Baufolie) gelegt,
die jeweils ca. 20cm Uberlappen muss.

Eine eventuelle Warmeausdehnung des Bodens
darf nicht behindert werden.

Empfohlenes Werkzeug

Sie brauchen einen Zollstock, Stift, Winkel,
Cuttermesser, ggf. eine Lochsage, Abstandskeile
sowie Gummihammer, Schlagklotz und PE-Folie.

Beschaffenheit des Untergrunds
(DIN 18365 Absatz 3)

Der Untergrund muss frei von textilen Altbelagen,
sauber, dauerhaft trocken, eben, fest und tragfahig
sein. Lose, weiche oder nachgiebige Altbelage
mussen immer entfernt werden.

Die Ebenheit muss der DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 4
entsprechen, sollte z.B. 2 mm/m nicht Uberschreiten.
Unebenheiten missen entfernt und Vertiefungen
gespachtelt werden.

Die  maximal zuldssige Restfeuchte des
Untergrundes betragt, unabhangig von seinem Alter:

Estrichart unbeheizt Bodenheizung
Zement 20% 1,8 %
Calziumsulfat | 0,5 % 0,3 %

(Referenz: CM-Messung)

Die Oberflachentemperatur von beheiztem Estrich
Estrich darf 28°C nicht Ubersteigen. Die max.
zulassige Heizleistung betragt 55W/m? und muss
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gleichmaRig Uber die Flache verteilt abgegeben
werden.

Raumklima

Bei der Akklimatisierung der Ware an die raumlichen
Gegebenheiten und wahrend der Verlegung muss
die Temperatur mindestens 18°C betragen, sollte
aber 30°C nicht Uberschreiten. Nach der Verlegung
sorgt ein gesundes Wohnklima fir das personliche
Wohlbefinden. Temperaturen von 20-22°C und eine
relative Luftfeuchte im Bereich von 45-65% sind
optimal.

Bei FuRbodenheizung sind diese Werte bereits mit
einer Oberflachentemperatur von 24°C zu erreichen.

Transport und Lagerung

Der Boden muss 48 Stunden in der geschlossenen
Verpackung der Raumtemperatur angepasst
werden, wo es verlegt wird. Um Kantenschaden und
eine Verformung der Dielen zu verhindern, dirfen die
Pakete nicht auf die Schmalseiten gestellt oder auf
Unterlagshdlzer gelegt werden, sondern missen
liegend auf ebenem Untergrund transportiert und
gelagert werden.

Abstande und Fugen

Bewegungsfugen im Estrich missen zwingend im zu
verlegenden Bodenbelag Ubernommen werden.
Zwischen Bodenbelag und Wand, sowie zu allen
festen Einbauten, sowie Kiichenzeilen oder
Kucheninseln, Stahltlirzargen oder Heizungsrohren,
muss immer und Uberall eine Dehnungsfuge von
mindestens 10 mm eingehalten werden. Holzzargen
werden unten gekilrzt und der Belag darunter
geschoben. Auch Tiurdurchgange missen durch eine
Dehnungsfuge getrennt werden. An den Wanden
wird der Abstand wahrend der Verlegung mit Keilen
gesichert. Spater werden die Keile entfernt und die
Abstande mit geeigneten Sockelleisten,
Ubergangsschienen und Rohrrosetten verdeckt.
Dehnungsfugen durfen in keinem Fall durch
Dichtstoffe gefiillt werden.

Hohe Temperaturen fihren zu einer, wenn auch nur
geringen, Warmeausdehnung des Bodenbelags.
Direkt aneinander angrenzende Flachen mit extrem
unterschiedlichen Temperaturen sollten getrennt
werden. (z.B. zwischen = Wohnraum  und
angeschlossenem Wintergarten) Intensive
Sonneneinstrahlung kann zu Warmeausdehnung
und Farbveranderungen flihren. Durch geeignete
Beschattungsmaflinahmen wird auch ein
UbermaRiges Aufheizen verhindert.
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hebo vinyl

Einfach guter Boden.

Bei der Verlegung

Die Pakete durfen erst unmittelbar vor der Verlegung
geoffnet werden. Mischen Sie immer Elemente aus
mehreren Paketen. Priifen Sie vor der Verlegung die
einzelnen Elemente bei guter Beleuchtung auf
eventuelle Schaden. Ein Ersatzanspruch flr
erkennbar schadhaftes, aber bereits verarbeitetes
Material besteht nicht. Unterschiede in Farbe und
Struktur sind materialtypisch und kein
Beanstandungsgrund. Unter
Einrichtungsgegenstanden mit hoher statischer oder
dynamischer Drucklast, muss dem Gewicht
entsprechend fir eine Lastverteilung gesorgt
werden(Lastverteilerplatte)

Verlegung Schritt fur Schritt

Der Boden wird vorzugsweise in Richtung des
Hauptlichteinfalls  verlegt. Beginnen Sie die
Verlegung in einer Raumecke, von links nach rechts,
mit der Feder zur Wand.

Die erste Reihe

Legen Sie die erste Diele mit der Federseite zur
Wand. AnschlieRend wird die zweite Diele stirnseitig
von oben in die Erste eingewinkelt.

Verlegerichtung ->
L | 2 3 | 4a |

Stellen Sie sicher, dass die erste Bahn genau gerade
verlegt ist, und sichern Sie den 10-mm Wandabstand
mit Keilen, auch an den beiden Enden. Das letzte
Element der Reihe wird passgenau gekirzt: Die
Dekorseite mit einem Cuttermesser einritzen,
anschlielend an dieser Stelle knicken und restlos
durchschneiden.

Folgereihen

Der Versatz der StirnstoBe zwischen zwei
benachbarten Reihen muss 20 - 30 cm oder eine 1/2
Dielenlange betragen. Sollte der verbleibende
Abschnitt nicht passen, nimmt man diesen einfach
als Anfang fir die nachste Reihe und verwendet
einen passenden, neuen Zuschnitt.

Setzen Sie das Anfangsstick angewinkelt in die
lange Seite der bereits liegenden Reihe ein und
verriegeln es durch sanftes Herunterklappen. Das
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nachste Element zuerst stirnseitig, dann langsseitig
einwinkeln.

Verlegerichtung ->

4 | 5 | 6 |

Damit die Profile zuverlassig ineinandergreifen,
mussen die Kopf- und Langsverbindungen mit
dosierten Schlagen mit einem Schlagklotz und
Gummihammer nachgeklopft werden. Die Elemente
der letzten Reihe werden zugeschnitten und
passgenau eingesetzt.

S

Abschlussarbeiten

Alle Keile missen entfernt werden. Sockelleisten,
Ubergangsschienen und Rohrrosetten  werden
montiert.

Vorsorgemalinahmen, Reinigung und

Pflege

Der Vinylboden hat ab Werk eine pflegeleichte und
sehr belastbare Oberflache. Der Reinigungs- und
Pflegeaufwand ist minimal, aber entscheidend fiir die
Lebensdauer lhres Bodens.

Falsche Reiniger, Sand, saure oder alkalische
Substanzen, Lésemittel, Pfennigabsatze, Metall und
Metallabrieb kénnen die Oberflache angreifen und zu
Druckstellen, Kratzern oder Verfarbungen fuhren.
Mobel missen saubere Filzgleiter, Stuhl- und
Sesselrollen sind mit weichen Doppellenkrollen
gemall DIN EN 12529 (Rader und Rollen,
Mobelrollen, Rollen fiir Drehstiihle-Anforderungen)
zu versehen. In stark strapazierten Bereichen
(Schreibtisch etc.) sind geeignete
Bodenschutzmatten einzusetzen.

Fleckenbildende und aggressive Substanzen
mussen sofort von der Oberflache entfernt werden.
Durch den Einsatz von Sauberlaufzonen wird der
Schmutzeintrag erheblich reduziert. Entfernen Sie
Staub und losen Schmutz regelmafig durch Fegen
oder Saugen. Fur die feuchte Reinigung fragen Sie
lhren  Fachhandler nach einem geeigneten
Pflegemittel.

www.hebo-boden.de

Stand: 06/2024 - Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen und alle Rechte vorbehalten.
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